
水性水泥漆採購範例 

 

 

一、測試項目： 

  (一)揮發性有機化合物(VOC) 

  (二)甲醛釋出量  

二、規範要求(符合 CNS 4940「水性水泥漆(乳膠漆)」品質規定)  

  (一)VOC:200g/L 以下 

  (二)甲醛釋出量:0.12mg/L 以下 

三、標示檢查： 

  (一)檢驗合格標識 

  (二)中文標示 


