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一、材質 

    #304 不銹鋼  

二、測試項目：溶出試驗 

    溶出條件:水、95℃、30 分鐘  

    (一)砷（以 As2O3 計）含量 

    (二)鉛含量 

    (三)鎘含量 

    (四)蒸發殘渣 

    溶出條件:4%醋酸、95℃、30 分鐘 

    (五)蒸發殘渣  

三、規範要求： 

    符合衛生福利部公告之食品器具、容器、包裝衛生標準。 

四、標示須符合商品標示法 


