
窗簾採購規範品質條文案例 

 

一、材質：100﹪POLYESTER 且符合內政部消防署 

         防燄測試標準。 

二、組成：梭織布。 

三、重量：387g/㎡±5﹪。 

四、支數：300D*300D±5﹪。 

五、密度：80 根/in*60 根/in±5﹪。 

六、樣式：請參考所附照片樣示  

 


