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114年度「木製板材」市場購樣檢測結果彙整表 

項
次 

品名 廠牌 
規格/ 
型號 

產地 
製造商或進口商 
(含地址、電話) 

陳售地點 
(商店名稱、地址、電話) 

價格 
(單價/元) 

標示查核結果 品質項目檢測結果 

1 普通合板 展田 F3 臺灣 

瑞漢材料股份有限公司 

屏東縣萬巒鄉佳和村佳興路

95號 

益生五金行 

彰化縣員林市員集路二段

476號 

04-8320011 

525 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 

○甲醛釋出量 

2 全單板合板 川記 F1 印尼 

川記木業股份有限公司 

彰化縣永靖鄉五汴村五汴巷

290-1 號 1 樓 

益生五金行 

彰化縣員林市員集路二段

476號 

04-8320011 

262.5 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 
○甲醛釋出量 

3 單板層積材 
萬財

興業 
F3 臺灣 

萬財興業股份有限公司 

嘉義縣大林鎮明華里湖底55

號 

金玉裝潢建材行 

彰化縣員林鎮光明南街97號 

04-8357887 

42 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 
○甲醛釋出量 

4 單板層積材 英遠 F1 
中國

大陸 

英遠股份有限公司 

彰化縣永靖鄉五汴村五汴巷

290-1號1樓 

金玉裝潢建材行 

彰化縣員林鎮光明南街97號 

04-8357887 

66 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 
○甲醛釋出量 

5 5 層全單板合板 
廣俊

實業 
F3 印尼 

廣俊實業有限公司 

高雄市前鎮區和平二路75號 

07-7018555 

特力屋股份有限公司豐原分

公司 

臺中市豐原區水源路420號 

04-25132200 

320 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 
○甲醛釋出量 

6 裝修用集成材 
特力

屋 
F1 

中國

大陸 

特力屋股份有限公司 

臺北市內湖區新湖三路 23

號 1、2、5 樓 

0800-008007 

特力屋股份有限公司豐原分

公司 

臺中市豐原區水源路420號 

04-25132200 

590 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 
○甲醛釋出量 

7 粒片板 
特力

屋 
F1 

中國

大陸 

特力屋股份有限公司 

臺北市內湖區新湖三路 23

號 1、2、5 樓 

0800-008007 

特力屋股份有限公司豐原分

公司 

臺中市豐原區水源路420號 

04-25132200 

389 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 
○甲醛釋出量 
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項
次 

品名 廠牌 
規格/ 
型號 

產地 
製造商或進口商 
(含地址、電話) 

陳售地點 
(商店名稱、地址、電話) 

價格 
(單價/元) 

標示查核結果 品質項目檢測結果 

8 複合 I 類木質地板 
寶興

木業 
F3 臺灣 

寶興木業有限公司 

臺南市學甲區德安寮3之15

號 

06-7832239 

吉普森企業有限公司 

臺中市潭子區雅潭路二段

292巷11-1號 

04-25338983 

1417.7 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 
○甲醛釋出量 

9 複合 I 類木質地板 誌懋 F1 臺灣 

誌懋股份有限公司 

雲林縣斗六市科加路38號 

05 -5515757 

富盛國際開發建材股份有限

公司 

臺中市烏日區環中路八段

1121巷167弄7號 

04-23357000 

12324 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 
○甲醛釋出量 

10 11 層單板層積材 金牌 F3 
中國

大陸 

成達建材有限公司 

新竹縣新豐鄉學府路 39 號 

03-5680565 

松鶴建材有限公司 

臺中市烏日區溪南路二段 68

巷 368 弄 156 號 1 樓 

04-23357659 

54.7 
○商品檢驗標識 

○中文標示 

總評：○ 
○甲醛釋出量 

 

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定 

 

備註： 

1.品質項目檢測 

（1）甲醛釋出量： 

項次 1、2、5 等 3 件檢測標準為 CNS 1349「普通合板」(103.10.2 版)，項次 3、4、10 等 3 件檢測標準為 CNS 11818「單板層積材」(103.12.18

版) ，項次 6 檢測標準為 CNS 11029「裝修用集成材」(103.10.9 版) ，項次 7 檢測標準為 CNS 2215「粒片板」(101.11.29 版)，項次 8、9 等 2 件

檢測標準為 CNS 11342「複合木質地板」(103.10.9 版)。 

（2）甲醛釋出量之國家標準規定如下表： 

標示符號 平均值(mg/L) 最大值(mg/L) 

F1 0.3 以下 0.4 以下 

F2 0.5 以下 0.7 以下 

F3 1.5 以下 2.1 以下 
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2.標示查核 

（1）依據「商品檢驗法」、「木製板材類商品檢驗作業規定」查核「商品檢驗標識」（圖例： 或 ）。 

註：依「木製板材類商品檢驗作業規定」第 6 點及第 9 點規定：「商品檢驗標識：由報驗義務人自行印製之圖式、字軌（「T」或「R」）及指定代
碼」。 

A.「普通合板」、「單板層積材」、「裝修用集成材」、「粒片板」：標示於本體。 

B.「複合木質地板」：標示於最小包裝或本體。 

（2）中文標示應於商品外包裝或本體標示項目分別如下： 

商品名稱 國家標準及其中文標示規定 備註 

普通合板 CNS 1349 

（A）品名及層數 

（B）樹種與切削方法 

（C）尺度 

（D）膠合性能 

（E）甲醛釋出量 

（F）防蟲處理 

（G）製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其

註冊商標 

（H）製造年月日或批號 

另依「木製板材類商品

檢驗作業規定」第 6 點

規定，應於本體標示下

列事項： 

1.商品檢驗標識。 

2.甲醛釋出量（F1或 F2

或 F3）。 

3.製造廠商（或進口

商）名稱、地址或商

標。 

4.製造年月日或批號。 

5.品名。 

6.原產地。 

單板層積材 CNS 11818 

（A）品名及層數 

（B）樹種(或樹種群)名稱及

產地 

（C）尺度 

（D）表面化粧加工 

（E）甲醛釋出量 

（F）防蟲處理 

（G）製造廠商(或進口廠商)名稱、電話、地址及原產地，或

其註冊商標 

（H）製造年月日或批號 

裝修用集成

材 
CNS 11029 

（A）品名 

（B）樹種(或樹種群)名稱 

（C）露出材面 

（D）尺度 

（E）甲醛釋出量 

（F）製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其
註冊商標 

（G）製造年月日或批號 

粒片板 CNS 2215 

（A）種類或標示記號 

（B）尺度 

（C）甲醛釋出量 

（D）製造年月日或批號 

（E）製造廠商(或進口廠商)名稱、地址及電話 

 

TXXXXX 

 
RXXXXX 
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商品名稱 國家標準及其中文標示規定 備註 

複合木質地

板 
CNS 11342 

（A）品名 

（B）化粧板之樹種名 

（C）尺度 

（D）用途 

（E）材料名稱 

（F）化粧加工方法 

（G）磨耗試驗方法 

（H）甲醛釋出量 

（I）防蟲處理方法 

（J）製造廠商(或進口廠商及

原產地)名稱、電話、地

址或其註冊商標 

（K）製造年月日或批號 

另依「木製板材類商品

檢驗作業規定」第 9 點

規定，應標示原產地。 

3.本次檢驗件數共 10件，檢測結果為： 

（1）品質項目：全數符合規定。 

（2）標示查核：全數符合規定。 


